
Murature in Laterizio:
Comportamento strutturale



1. MuraturaPortantein Laterizio

2. Muraturadi Tamponamento



Edificio in muratura portante
Muratura ordinaria in blocchi 
lisci POROTON® Serie P800 
sp.30cm, copertura in c.a. .
Non si è rilevato alcun tipo di 
lesione né danneggiamento 
strutturale.

Edificioin muratura portante
Muratura ordinaria in blocchi
lisci POROTON®Serie P800
sp.30cm,coperturain legno.
Non si è rilevato alcun tipo di
lesione né danneggiamento
strutturale

RICOGNIZIONI POST-TERREMOTO LõAQUILA 2009

www.poroton.it 

Muratura portante



RICOGNIZIONI POST-TERREMOTO EMILIA 2012

Edificio in muratura portante
Muratura POROTON® Serie P800
Non si è rilevato alcun tipo di 
lesione né danneggiamento.

Mirandola (MO) Finale Emilia (MO)

Edificio in muratura portante
Muratura POROTON® Serie P800
Non si è rilevato alcun tipo di 
lesione né danneggiamento.

Muratura portante



RICOGNIZIONI POST-TERREMOTO CENTRO ITALIA 2016

Muratura portante



Muratura portante



Muratura portante



Normativa di Riferimento

Á DM 17/01/2018: άbƻǊƳŜ ǘŜŎƴƛŎƘŜ ǇŜǊ ƭŜ ŎƻǎǘǊǳȊƛƻƴƛέ(dette NTC 2018)
Á relativa Circolare M.Infr.Trasp. nÁ7 del 21/01/2019

Entrando in vigore sono decadute:

Á DM 14/01/2008: άbƻǊƳŜ ǘŜŎƴƛŎƘŜ ǇŜǊ ƭŜ ŎƻǎǘǊǳȊƛƻƴƛέ(dette NTC 2008)
Á relativa Circolare M.Infr.Trasp. nÁ617 del 02/02/2009

Á D.M.LL.PP. 20/11/87: άbƻǊƳŜ ǘŜŎƴƛŎƘŜ ǇŜǊ ƭŀ ǇǊƻƎŜǘǘŀȊƛƻƴŜΣ ŜǎŜŎǳȊƛƻƴŜ Ŝ ŎƻƭƭŀǳŘƻ ŘŜƎƭƛ 
ŜŘƛŦƛŎƛ ƛƴ ƳǳǊŀǘǳǊŀ Ŝ ǇŜǊ ƛƭ ƭƻǊƻ ŎƻƴǎƻƭƛŘŀƳŜƴǘƻέ

Á relativa Circolare M.LL.PP. nÁ30787 del 4/1/89

Á D.M.LL.PP. 16/1/96: ϦbƻǊƳŜ ǘŜŎƴƛŎƘŜ ǇŜǊ ƭŜ ŎƻǎǘǊǳȊƛƻƴƛ ƛƴ ȊƻƴŜ ǎƛǎƳƛŎƘŜέ 
Á relativa Circolare M.LL.PP. nÁ65/AA.GG del 10/4/97

Á Ordinanza del P.C.M. 03/05/05, n. 3431: άtǊƛƳƛ ŜƭŜƳŜƴǘƛ ƛƴ ƳŀǘŜǊƛŀ Řƛ ŎǊƛǘŜǊƛ ƎŜƴŜǊŀƭƛ ǇŜǊ 
la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche perle costruzioni in 
Ȋƻƴŀ ǎƛǎƳƛŎŀέ

Á ƛƴ ǇŀǊǘƛŎƻƭŀǊŜ !ƭƭŜƎŀǘƻ нΥ άbƻǊƳŜ ǘŜŎƴƛŎƘŜ ǇŜǊ ƛƭ ǇǊƻƎŜǘǘƻΣ ƭŀ ǾŀƭǳǘŀȊƛƻƴŜ Ŝ ƭΩŀŘŜƎǳŀƳŜƴǘƻ 
ǎƛǎƳƛŎƻ ŘŜƎƭƛ ŜŘƛŦƛŎƛέ

Á UNI EN 1996-1-1 (2006) EUROCODICE 6: άtǊƻƎŜǘǘŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ǎǘǊǳǘǘǳǊŜ Řƛ ƳǳǊŀǘǳǊŀ tŀǊǘŜ 
1-мΥ wŜƎƻƭŜ ƎŜƴŜǊŀƭƛ ǇŜǊ ǎǘǊǳǘǘǳǊŜ Řƛ ƳǳǊŀǘǳǊŀ ŀǊƳŀǘŀ Ŝ ƴƻƴ ŀǊƳŀǘŀέ

Á UNI EN 1998-1 (2005) EUROCODICE 8: άtǊƻƎŜǘǘŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ǎǘǊǳǘǘǳǊŜ ǇŜǊ ƭŀ ǊŜǎƛǎǘŜƴȊŀ 
sismica -tŀǊǘŜ мΥ wŜƎƻƭŜ ƎŜƴŜǊŀƭƛΣ ŀȊƛƻƴƛ ǎƛǎƳƛŎƘŜ Ŝ ǊŜƎƻƭŜ ǇŜǊ Ǝƭƛ ŜŘƛŦƛŎƛέ
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CAPITOLO 4  >  Ä4.5  Costruzioni di Muratura

CAPITOLO 7  >  Ä7.8  Costruzioni di Muratura 

CAPITOLO 11  >  Ä11.10  Muratura Portante

- Requisiti dei materiali per muratura ordinaria ed armata
- Organizzazione strutturale 
- Metodi di Analisi e Verifiche per azioni non sismiche
- Edificio semplice per azioni non sismiche

- Requisiti aggiuntivi per i materiali e per le costruzioni in muratura ord. e arm.
- Strutture miste con pareti in muratura ordinaria o armata
- Metodi di Analisi e Verifiche per azioni sismiche 

- Elementi e Malte per muratura
- Determinazione dei Parametri meccanici della muratura

I Tamponamentirientrano nella categoria di Elementi non Strutturali, si applicano dunque: 
Ä7.2.3  I criteri di progettazione per gli elementi strutturali "secondari" ed elementi non 
strutturali

NTC 2018, capitoli pertinenti le Costruzioni in Muratura: 

Normativa di Riferimento



Strutture Portanti 

Tipologie di muratura portante:
- muratura portante ordinaria
- muratura portante armata

Á Struttura in Muratura Portante

Á Struttura Mista con pareti in m. portante ord. o arm. 

Á Struttura Portante a Telaio in cemento armato

ά Χŝ ŎƻƴǎŜƴǘƛǘƻ ǳǘƛƭƛȊȊŀǊŜ ǎǘǊǳǘǘǳǊŜ Řƛ ŘƛǾŜǊǎŀ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŀ ǇŜǊ 
ǎƻǇǇƻǊǘŀǊŜ ƛ ŎŀǊƛŎƘƛ ǾŜǊǘƛŎŀƭƛΣ ǇǳǊŎƘŞ ƭŀ ǊŜǎƛǎǘŜƴȊŀ ŀƭƭΩŀȊƛƻƴŜ ǎƛǎƳƛŎŀ ǎƛŀ 
ƛƴǘŜƎǊŀƭƳŜƴǘŜ ŀŦŦƛŘŀǘŀ ŀƎƭƛ ŜƭŜƳŜƴǘƛ Řƛ ƛŘŜƴǘƛŎŀ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŀΦέ

άΧLƴ Ŏŀǎƛ ƛƴ Ŏǳƛ ǎƛ ǊƛǘŜƴŜǎǎŜ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛƻ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀǊŜ ƭŀ ŎƻƭƭŀōƻǊŀȊƛƻƴŜ 
delle pareti in muratura e dei sistemi di diversa tecnologia nella 
ǊŜǎƛǎǘŜƴȊŀ ŀƭ ǎƛǎƳŀΣ ǉǳŜǎǘΩǳƭǘƛƳŀ ŘŜǾŜ ŜǎǎŜǊŜ ǾŜǊƛŦƛŎŀǘŀ ǳǘƛƭƛȊȊŀƴŘƻ ƛ 
ƳŜǘƻŘƛ Řƛ ŀƴŀƭƛǎƛ ƴƻƴ ƭƛƴŜŀǊŜΦέ όÄ7.8.5 NTC)

In questo caso la Muratura non riveste ruoli strutturali ne per i carichi 
verticali ne per quelli orizzontali, funge da Tamponamentodel telaio.



Á Struttura in Muratura Portante

Á Struttura Mista 
con pareti in muratura 
portante ord. o arm. 

Á Struttura Portante a Telaio in cemento armato con muratura di 
tamponamento

Principali VANTAGGI:
- Eliminazione dei ponti termici 
dovuti ai pilastri

- Economicamente vantaggioso
-bƻƴ ǊƛŎƘƛŜŘŜ Ƴŀƴƻ ŘΩƻǇŜǊŀ 
specializzata

Strutture Portanti 



NORMABLOK PIUõ

Lõevoluzione del laterizio

MATTONEPIENO FORATI

DOPPIO UNI

BLOCCO MODULARE

LATERIZI TRADIZIONALI

BLOCCO POROTON

BLOCCO

A SETTI SOTTILI

BLOCCO CON 

ISOLANTE INTEGRATO

NORMABLOK PIUõ

BLOCCO CON ISOLANTE 

INTEGRATO

NORMABLOK PIUõ CAM

[ΩŜǾƻƭǳȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ƭŀǘŜǊƛȊƛ



NORMABLOK PIUõ La produzione

[ΩŜǾƻƭǳȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ƭŀǘŜǊƛȊƛ



[ΩŜǾƻƭǳȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ƭŀǘŜǊƛȊƛ

NORMABLOK PIUõ Una gamma completa per ogni esigenza costruttiva

Normablok Più Ponti Termici
Blocchiisolantiin laterizioconpolistireneadditivatodi grafite per la correzione

dei ponti termicidi pilastrie travi

Normablok Più High Performance
Blocchi isolanti in laterizio con polistirene additivato con grafite per

tamponaturemonostratoperformantie sicuresismicamente.

NormablokPiùMuraturaArmata
Blocchiisolantiin laterizio conpolistireneadditivato congrafite per murature

armateportanti in tuttele zonesismiche.

NormablokPiùAll Round
Blocchiisolantiin laterizioconpolistireneadditivato di grafite disponibilicone

senzaincastroper muratureportantie di tamponamento.

https://www.danesilaterizi.it/prodotti/normablok-piu-ponti-termici/
https://www.danesilaterizi.it/prodotti/normablok-piu-high-performance/
https://www.danesilaterizi.it/prodotti/normablok-piu-muratura-armata/
https://www.danesilaterizi.it/prodotti/normablok-piu-all-round/


Elementi Perc. Foratura Area max
singolo foro

Spessore min
(da Ä4.5.4)

Pieni Җ мр҈ Ŧ Җ ф ŎƳч150 mm

Semipieni 15% < Җ пр҈Ŧ Җ мн ŎƳч200 mm

Forati 45% < Җ рр҈Ŧ Җ мр ŎƳч240 mm

Le NTC 2018 al § пΦрΦнΦн όŎƻƳŜ ƛƭ 5ΦaΦΨутύ ŎƭŀǎǎƛŦƛŎŀƴƻ Ǝƭƛ ŜƭŜƳŜƴǘƛ ƛƴ 
laterizio in tre categorie, sulla base della percentuale di foratura () e 
ŘŜƭƭΩŀǊŜŀ ƳŜŘƛŀ ŘŜƭƭŀ ǎŜȊƛƻƴŜ ƴƻǊƳŀƭŜ Řƛ ƻƎƴƛ ǎƛƴƎƻƭƻ ŦƻǊƻ όŦύΥ

A>300cm2, foro di presadi maggioridimensioniҖ35cm2

A>580cm2, 2 fori di presaconareadi ogniforoҖ35cm2

oppure1 foro di presaconareaҖ70cm2

Nonsonosoggettia tale limitazionei fori cheverrannoriempiti di clso malta.

- spessore minimo dei setti interni 7 mm
- spessore minimo dei setti esterni 10 mm

Classificazione Elementi in Laterizio

POROTON®P800

POROTON®P700

Mattone



Malte per muratura 

>

§ 11.10.2 ςNTC 2018: 

"Le prestazioni meccaniche di una malta sono definite 
mediante la sua resistenza media a compressione fm".

"tŜǊ ƭΩƛƳǇƛŜƎƻ ƛƴ muratura portante ƴƻƴ ŝ ŀƳƳŜǎǎƻ ƭΩƛƳǇƛŜƎƻ 
di malte con resistenza fm < 2,5 N/mm² ".

>



Esempio di malta a 
prestazione garantita

Dati riportati sul retro del sacco
Estratto certificato di prova

Malte per muratura 



Tipologie di Giunto Verticale:
Å giunto verticale riempito (con blocchi lisci);
Å giunto verticale a secco (con blocchi ad incastro);
Å giunto verticale parzialmente riempito (con blocchi con tasca di dimensione 

almeno pari al 40% dello spessore del blocco);

Tipologie di Giunti Verticali ed Orizzontali 

Blocco Liscio Blocco ad Incastro Blocco con tasca



Tipologie di Giunto Orizzontale:
Å giunto normale di spessore tra 5 e 15 mm;
Å giunto sottile di spessore tra 0,5 e 3 mm (con blocchi rettificati). 

Blocco ad Incastro
con o senza tasca

Blocco ad Incastro Rettificato
con o senza tascaBlocco Liscio

Tipologie di Giunti Verticali ed Orizzontali 



Rettificato a SETTI SOTTILI Blocchi P800 e P700 

a SETTI SOTTILI

Blocchi STRANIERI

RIEMPITI DI ISOLANTE

Tipologie di Giunti Verticali ed Orizzontali 



Parametri Meccanici della Muratura 



Parametri Meccanici della Muratura 



Parametri Meccanici della Muratura 



DETERMINAZIONETABELLARE
Le NTC(Ä11.10.3.1.2) riportano una tabella per la stima del valore di resistenzacaratteristicaa
compressionedellamuratura(fk) a partire dal valoredi resistenzacaratteristicaa compressionedel
blocco(fbk) e del tipo di maltautilizzata.
Metodo valido murature realizzatecon elementi pieni e semipieniposati con giunti orizzontalie
verticaliordinari (continuie spessi5-15mm).

fbk = 0,8 fm
Classedi Malta chepuòesserea PrestazioneGarantita
o a ComposizionePrescritta

RESISTENZA A COMPRESSIONE DELLA MURATURA

fbk

Parametri Meccanici della Muratura 



DETERMINAZIONETABELLARE
Metodo validomuraturerealizzateconelementipienie semipieniposaticongiunti orizzontali
e verticaliordinari (continuie spessi5-15mm).

fbk = 12N/m²

6,7ς5,3

15ς10

fkς5,3

12ς10
=

6,7ς5,3

15ς10
fkς5,3 (12ς10)= · fk = 5,86N/mm²

Parametri Meccanici della Muratura 

RESISTENZA A COMPRESSIONE DELLA MURATURA



Parametri Meccanici della Muratura 



La valutazione delle caratteristiche
meccanichedellemuraturepuò esserefatta
tramite un applicativo(APP2) realizzatoda
POROTON® ed utilizzabile collegandosial
sito www.poroton.it

APP2 fornisce i parametri meccanicie di
deformabilità delle varie tipologie di
muratura POROTON® nuove ed esistenti,
utili per lo svolgimento delle analisi e
verifichestrutturali previstedalleNTC.

(APP2 sibasasulleNTCeǎǳƭƭΩ9/6)

Parametri Meccanici della Muratura 

http://www.poroton.it/


Cap. 7  (NTC 2018) - PROGETTAZIONE PER AZIONI SISMICHE

DEROGA ALLE REGOLE AGGIUNTIVE IMPOSTE PER LA 
PROGETTAZIONE SISMICA

Muratura Portante



Nelle nuove NTC 2018 i limiti ed i requisiti definiti in funzione delle zone sismiche (per es. per lôapplicazione del 
metodo semplificato per basse sismicità, per le limitazioniallôimpiego di giunti di malta sottili e allôuso di giunti 
verticali a secco, per i requisiti geometrici delle pareti resistenti, per le costruzioni semplici), sono stati sostituiti da

limiti in termini di 

valori di accelerazione di ancoraggio dello spettro elastico agS allo Stato Limite SLV 
mentre i riferimenti delle NTC 2008 alla zona sismica 4 sono stati sostituiti da un valore di agS pari a 0,075g.

Muratura Portante in zona agSҖ лΣлтрƎ 



Per agSҖ лΣлтрƎ è possibile quindi seguire le sole regole/requisiti fornite per azioni non 
sismiche al § 4.5 NTC 2018:

ω ōƭƻŎŎƘƛ Ŏƻƴ ǇŜǊŎŜƴǘǳŀƭŜ Řƛ ŦƻǊŀǘǳǊŀ Җ55%;
ω ǎǇŜǎǎƻǊŜ ƳƛƴƛƳƻ ŘŜƛ ƳǳǊƛ ǇƻǊǘŀƴǘƛΥ 

200 mm per murature in blocchi semipieni (15 < Җ45%, P800) 
240 mm per murature in blocchi forati (45 <  Җ55%, P700);
ω ŎƻƳǇƻǊǘŀƳŜƴǘƻ άǎŎŀǘƻƭŀǊŜέ ŘΩƛƴǎƛŜƳŜ ŘŜƭƭŀ ǎǘǊǳǘǘǳǊŀΤ 
ω ŎƻƭƭŜƎŀƳŜƴǘƻ ǘǊŀ ŦƻƴŘŀȊƛƻƴŜ Ŝ ǎǘǊǳǘǘǳǊŀ ƛƴ ŜƭŜǾŀȊƛƻƴŜ ƛƴ

genere realizzato mediante cordolo in c.a., la prima 
elevazione può essere realizzata con pareti in c.a. 
ω ǎƴŜƭƭŜȊȊŀ ŘŜƭƭŀ ǇŀǊŜǘŜΥ =˂h0κǘ Җ нл Τ
ω ƭŜ ǇŀǊŜǘƛ ƳǳǊŀǊƛŜ ǊŜǎƛǎǘŜƴǘƛ ŀƭƭŜ ŀȊƛƻƴƛ ƻǊƛȊȊƻƴǘŀƭƛ ŘŜǾƻƴƻ
ŀǾŜǊŜ  [ җ лΦо·I  ό[ җ лΦо·2.7 = 0.8 m).

tratto da Macchi, Magenes, 2002

t = 0.3 m >>> h0 = 20·0.3 = 6 m 

h0 è la lunghezza libera di inflessione: h0 = ́ ·h
h: altezza interpiano; ́ ŦŀǘǘƻǊŜ ŎƘŜ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀ ƭΩŜŦŦƛŎŀŎƛŀ ŘŜƛ ƳǳǊƛ ƻǊǘƻƎƻƴŀƭƛ

śpesso è =1, e si può assumere 1 per rimanere a favore di sicurezza. 

Muratura Portante in zona agSҖ лΣлтрƎ 



fbkҗ мΦр bκƳƳч

fbkҗ р bκƳƳч

Requisiti aggiuntivi richiesti agli elementi:

ωforatura blocchi Җ пр҈ όŎƛƻŝ ōƭƻŎŎƘƛ ǇƛŜƴƛ ƻ ǎŜƳƛǇƛŜƴƛΣ tуллύ 

ωeventuali setti disposti parallelamente al piano del muro continui e rettilinei; 
le uniche interruzioni ammesse sono in corrispondenza dei fori di presa o per 
l'alloggiamento delle armature

ωResistenza caratteristica a rottura nella 
direzione portante (fbk), calcolata
ǎǳƭƭΩŀǊŜŀ ŀƭ ƭƻǊŘƻ ŘŜƭƭŜ ŦƻǊŀǘǳǊŜΣ ƴƻƴ ǎƛŀ
inferiore a 5 N/mm²

ωResistenza caratteristica a rottura nella
direzione perpendicolare a quella
portante, nel piano di sviluppo della
parete (fbk), calcolata nello stesso modo,
non sia inferiore a 1,5 N/mm²

> Requisitiaggiuntiviper i materialiÄ7.8.1.2

Muratura Portante in zona agS> 0,075g 

Cap. 7  (NTC 2018) - PROGETTAZIONE PER AZIONI SISMICHE



> RequisitigeometriciaggiuntiviÄ7.8.1.4

Requisiti aggiuntivi richiesti alla malta e ai giunti di malta:

ωLa malta di allettamento dovrà avere resistenza media non inferiore a 5 N/mm²
(10 N/mm² per muratura armata)

ωI giunti verticali devono essere riempiti con malta. 

> Requisitiaggiuntiviper i materialiÄ7.8.1.2

t = 0.3 m >>> h0 = 12·0.3 = 3.6 m 

Muratura Portante in zona agS> 0,075g 

t = 0.3 m >>> h0 = 15·0.3 = 4.5 m 



Tipologie di blocchi per muratura portante



Blocchi impiegabili per muratura portante

POROTON®P700 Normablok Più incastro

sp. 25-31-35-40-45 cm

Normablok®Più S40 

sp. 40 cm

sp. 25-30 cm

blocchi semipieni ˒ Җ55%, spessore minimo 240 mm

POROTON®P800

sp. 25-30-40 cm

Tipologie di blocchi per muratura portante agSҖ лΣлтрƎ 



Blocchi impiegabili per muratura portante

POROTON®P800 Normablok Più M.A.

sp. 40 cm

Normablok®Più S40 

sp. 40 cm

sp. 25-30 cm

blocchi semipieni ˒ Җ45%, spessore minimo 240 mm

POROTON®P800 M.A.

sp. 25-30-40 cm

Tipologie di blocchi per muratura portante agS> 0,075g 



Blocchi impiegabili per muratura armata

POROTON®P800 M.A. Normablok Più M.A.

sp. 25-30cm

Normablok®Più S40 M.A. 

sp. 40 cm

sp. 25-30 cm

blocchi semipieni ˒ Җ45%, spessore minimo 250 mm

POROTON®P800 M.A.

sp. 40 cm

Tipologie di blocchi per muratura portante armata



Å Struttura tridimensionale "scatolare"
a) muri portanti
b) muri di controvento
c) solai in grado di ripartire i carichi orizzontali

ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE (4.5.4)

Concezione - Organizzazione Strutturale

tratta da Righetti, Bari, 1999

Å Collegamenti tra gli elementi
a) collegamenti verticali tra muri ortogonali
b) collegamenti orizzontali tra muri e solai (cordoli)
c) collegamenti tra murature parallele 

(incatenamenti con corree)
d) collegamenti tra fondazione e muratura in        

elevazione (cordoli)

άAi fini di un adeguato comportamentostatico e
dinamico ŘŜƭƭΩŜŘƛŦƛŎƛƻΣtutte le pareti devono
assolvere,per quanto possibile, sia la funzione
portantechedi controventamento.έ

tratta da Hamid 2009

Direzione di tessitura 
del solaio



Il ruolo del diaframma orizzontale:

ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE

Accoppiamento dovuto a solai/cordoli e fasce murarie:

Diaframma RIGIDO:

Le azioni orizzontali si ripartiscono in funzione
dellarigidezzadellepareti.

Diaframma FLESSIBILE:

Leazioniorizzontalisi ripartisconosecondole areedi
influenzadei carichiverticali.

Concezione - Organizzazione Strutturale



Å Le piante delle costruzioni debbono essere quanto più possibile compatte e 
simmetriche;

Å Le pareti strutturali, al lordo delle aperture, dovranno avere continuità in elevazione 
fino alla fondazione, evitando pareti in falso;

Piano terra Piano primoMuro in falso

Criteri di Progetto e Requisiti Geometrici (7.8.1.4)

tratto da Magenes 2010
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ω Le strutture costituenti orizzontamenti e coperture non devono essere 
spingenti. Eventuali spinte orizzontali, valutate tenendo conto 
ŘŜƭƭΩŀȊƛƻƴŜ ǎƛǎƳƛŎŀΣ ŘŜǾƻƴƻ ŜǎǎŜǊŜ ŀǎǎƻǊōƛǘŜ ǇŜǊ ƳŜȊȊƻ Řƛ ƛŘƻƴŜƛ 
elementi strutturali;

ω I solai devono assolvere, oltre alla funzione portante dei carichi 
verticali, anche quella di ripartizione delle azioni orizzontali tra le pareti 
strutturali, pertanto devono essere ben collegati ai muri e garantire un 
adeguato comportamento a diaframma. (Diaframma RIGIDO)

ω Le strutture di fondazione devono essere realizzate in c.a., continue, 
senza interruzioni in corrispondenza di aperture nelle pareti 
soprastanti.
Qualora sia presente un piano cantinato o seminterrato in pareti di c.a. 
esso può essere considerato quale struttura di fondazione dei 
sovrastanti piani in muratura portante e non è computato nel numero 
dei piani complessivi in muratura.

ω La distanza massima tra due solai successivi non deve essere superiore 
a 5 m.

Criteri di Progetto e Requisiti Geometrici (7.8.1.4)
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NORMABLOK PIUõ PONTI TERMICI

Nel caso di nuove costruzioni, i blocchi della linea
NormablokPiù Ponti Termici sono la soluzioneottimale
per la correzione dei ponti termici strutturali dovuti a
travi, cordoli, pilastri e setti in calcestruzzoarmato.
Oltre a garantire un corretto isolamento termico degli
elementi strutturali, i blocchi NormablokPiù CAMPonti
Termici consentono di realizzare una continuità di
materiale (il laterizio) sulla facciata, a vantaggio delle
successivefasidi intonacatura.

Normablok Più spessore 8 cm

Normablok Più spessore 10 cm

Normablok Più spessore 12 cm



Lasola limitazioneper le costruzioniin muratura, riguardala muratura non armata,
ricadentein zona1, per la qualeè fissataǳƴΩaltezzamassimapari a 2 piani dal piano
di campagna.
Perle altre zonenon esisteun limite di altezza,fintantochéla verificaè soddisfatta.

> Coefficienteparzialedi sicurezzaper progettosismicoè Mɹ=2,Ä7.8.1.1

> Altezzamassimadei nuoviedifici -Ä7.2.2

άIn corrispondenzadi incrociŘΩŀƴƎƻƭƻ
tra due pareti perimetrali sono
prescritte,su entrambele pareti, zone
di parete muraria di lunghezzanon
inferiore a 1 m, compresolo spessore
delmurotrasversale.έ

> Regoledi Dettaglioper la progettazionesismicaÄ7.8.6
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La muratura armata



Confronto Muratura Armata ςMuratura Ordinaria

La muratura armata
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