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� CONTROLLI DI ACCETTAZIONE

� DURABILITA’

Prescrizione, Durabilità, Controlli di accettazione

� PRESCRIZIONE

• classi di esposizione
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Controlli di accettazione

Riferimenti

NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI

NORME RICHIAMATE DALLE NTC COME OBBLIGATORIE

11.2.5 Controllo di accettazione

Prove su calcestruzzo indurito

UNI EN 12390 - 1: 2002 (2012) Forma, dimensioni ed altri requisiti per provini e per cassaforme
UNI EN 12390 - 2: 2002 (2009) Confezione e stagionatura dei provini per prove di resistenza

UNI EN 12390 - 3: 2003 (2009) Resistenza alla compressione dei provini

UNI EN 12390 - 4: 2002 Resistenza alla compressione – Specifiche per macchine di prova
UNI EN 12390 - 7: 2002 (2009) Massa volumica del calcestruzzo indurito

11.2.4 Prelievo dei campioni

C11.2.5 Controllo di accettazione
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Controlli di accettazione

11.2.4 Prelievo dei campioni

• Responsabilità del controllo

• Metodi di prova di riferimento 
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Controlli di accettazione

11.2.5 Controllo di accettazione
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Controlli di accettazione

Esempio
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Controlli di accettazione

Esempio
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Controlli di accettazione

Esempio
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Controlli di accettazione

Esempio
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Controlli di accettazione

Esempio
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Controlli di accettazione

Esempio
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Controlli di accettazione

APPROFONDIMENTI

Rappresentatività dei provini

1 autobetoniera 10 m3 10000 dm3

2 provini cubici 6,75 dm3

6,75/10000

10 autobetoniere 100 m3 100000 dm3

2 provini cubici 6,75 dm3

6,75/100000
VOLUME 

RAPPRESENTATIVO 
SUL TOTALE

≤ ≤
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Controlli di accettazione

C11.2.5.3 Prescrizioni comuni per entrambi i criteri di controllo
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Controlli di accettazione

METODO DI PROVA UNI EN 12390-2

APPROFONDIMENTI

CONFEZIONAMENTO
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METODO DI PROVA UNI EN 12390-2

APPROFONDIMENTI

Controlli di accettazione

CONFEZIONAMENTO
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Controlli di accettazione

METODO DI PROVA UNI EN 12390-2

APPROFONDIMENTI

MATURAZIONE
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METODO DI PROVA UNI EN 12390-2

APPROFONDIMENTI

MATURAZIONE

Controlli di accettazione
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Controlli di accettazione

Le superfici destinate a sopportare il 
carico, se necessario, devono essere 
preparate mediante molatura o cappatura

METODO DI PROVA UNI EN 12390-3

APPROFONDIMENTI

PLANARITA’ - ROTTURA


